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CHIMICI

Certificato di Analisi

POLVERE DI STAGNO

Analisi minime garantite:

Conforme a 1'analyse minimum garantie ci-dessous :

Poudre d'étain fine / Fine Tin powder

Granulometry :

> 75 um 0 % max.
> 53 um 1,0 % max.
> 45 um 5,0 % max.
< 45 um 95,0 % min.

For information Chemical analysis
Sn 99,90 % env. Fe 0,001
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max. Ni 0,001 % max.
Al 0,001 % max. Zn 0,001 % max. Sb 0,015 % env.
Cd 0,001 % max. Cu 0,005 % env. Pb 0,01 % env.
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